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CRITERII NAȚIONALE PRIVIND SUBPRODUSELE

Număr de referință: BP-N001/2023

din 9 iunie 2023

de stabilire a unor criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la
articolul 27 alineatul (1) literele (a)-(d) privind momentul în care se decide că

asfaltul obținut pe șantier poate fi considerat subprodus în temeiul reglementării
27 din Reglementările din 2011-2020 ale Uniunii Europene (Directiva privind

deșeurile).

Secțiunea 1

Obiectul

Numărul de referință BP-N001/2023 al  criteriilor  naționale privind subprodusele stabilește
criteriile detaliate de determinare a momentului în care asfaltul obținut pe șantier în urma
unei amenajări de pavaje, destinat utilizării  ca materie primă într-o fabrică de pavaje din
asfalt recuperat pentru fabricarea mixturilor asfaltice, este un subprodus, și nu un deșeu. 
Notă:

- Agenția pentru Protecția Mediului (denumită în continuare „agenția”) nu își asumă nicio
responsabilitate pentru subprodusele care respectă aceste criterii. 

- Aceste  criterii  se  aplică  numai  subprodusului  asfalt  obținut  pe  șantier  destinat
expedierii în vederea utilizării la o fabrică de pavaje din asfalt recuperat.

- Utilizatorul final are responsabilitatea de a se asigura, în cele din urmă, că subprodusul
provenit de la furnizorul autorizat și utilizat în fabrica sa de pavaje din asfalt recuperat
pentru a produce mixturi asfaltice este adecvat utilizării prevăzute. 

- Orice reziduu de producție dintr-un proces de producție care nu este în conformitate cu
aceste criterii se clasifică drept deșeu.

- Orice  persoană  care  furnizează  unei  persoane  autorizate,  unei  autorități  locale
relevante sau agenției informații care, din cunoștințele persoanei respective, sunt false
sau induc în eroare asupra unui aspect esențial, se face vinovată de săvârșirea unei
infracțiuni.

Secțiunea 2

Definiții

În  sensul  prezentelor  criterii  naționale  privind  subprodusele  nr.  BP-N001/2023,  se  aplică
definițiile prevăzute în Reglementările din 2011-2020 ale Uniunii Europene (Directiva privind
deșeurile).
În plus, se aplică următoarele definiții/interpretări:
(1) „furnizor autorizat” înseamnă un producător care a primit o declarație completată și

semnată  de  utilizatorul  final  din  partea  utilizatorului  final,  care  demonstrează  că
utilizatorul  final  recunoaște producătorul  ca furnizor autorizat al  subprodusului  asfalt
obținut pe șantier, dintr-un proces de producție specific, pentru fabrica de pavaje din
asfalt recuperat;

(2) „lot” înseamnă cantitatea totală de subprodus asfalt obținut pe șantier,  generată în
urma unui proces de producție specific care este destinat expedierii către  un anumit
utilizator final. În cazul în care cantitatea totală de subprodus generată în procesul de
producție  este  destinată  furnizării  către  doi  utilizatori  finali,  atunci  acest  proces  de
producție  va  genera  două  loturi  de  subproduse  cu  două  declarații  de  conformitate
separate care vor fi expediate către doi utilizatori finali separați; 
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(3) „mixturi asfaltice” înseamnă produse fabricate de o fabrică de PAR care a utilizat asfalt
recuperat  drept  constituent  al  acestor  produse  și  în  cazul  cărora  amestecurile
bituminoase produse îndeplinesc cerințele părții relevante a seriei de standarde I.S. EN
13108 pentru mixturi asfaltice; 
Notă: standardul relevant poate fi un standard armonizat și/sau un standard irlandez
care nu a fost armonizat.

(4) „subprodus” înseamnă un reziduu de producție care îndeplinește condițiile prevăzute în
reglementarea 27 alineatul  (1)  literele (a)-(d)  din  Reglementările  din  2011-2020 ale
Uniunii Europene (Directiva privind deșeurile);

(5) „autoritate  competentă”  înseamnă  o  autoritate  precum  Agenția  pentru  Protecția
Mediului,  autoritățile  locale,  Autoritatea  pentru  Sănătate  și  Siguranță  sau  orice  alt
organism  național  sau  guvernamental  de  reglementare  care  ar  putea  fi  nevoit  să
evalueze conformitatea cu aceste criterii sau cu orice activitate asociată; 

(6) „persoană  competentă”  înseamnă  persoana  (persoanele)  care  poate  (pot)  confirma
prezența sau absența constituenților periculoși enumerați în anexa I partea 3 litera (a)
în  asfaltul  obținut  pe  șantier.  Această  persoană  (aceste  persoane)  este  (sunt)
desemnată  (desemnate)  de  entitatea/persoana  cu  responsabilitate  generală  pentru
procesul  de  producție,  de  exemplu  contractantul  principal.  Numele  persoanei
competente se consemnează de către producător în declarația de conformitate;

(7) „transport” înseamnă un lot sau o parte a acestuia de asfalt obținut pe șantier care este
destinat livrării de la un producător la un alt deținător și care poate fi inclus în una sau
mai multe unități de transport;

(8) „utilizator final” este fabrica de PAR care a semnat o declarație a utilizatorului final și a
furnizat o copie a acestei declarații semnate producătorului subprodusului asfalt obținut
pe șantier. Această fabrică de PAR trebuie să aibă capacitatea de a utiliza subprodusul
asfalt obținut pe șantier ca materie primă în producția de asfalt recuperat și, ulterior, de
mixturi asfaltice, astfel  cum sunt definite mai sus. Utilizatorul  final poate fi denumit
„fabrică de PAR” pe tot parcursul prezentului document;

(9) „standard armonizat” (hEN) înseamnă un standard european elaborat de o organizație
europeană de standardizare recunoscută: CEN, CENELEC sau ETSI1. Acesta este creat în
urma unei cereri din partea Comisiei Europene adresate uneia dintre aceste organizații.
Producătorii, alți operatori economici sau organismele de evaluare a conformității pot
utiliza standarde armonizate pentru a demonstra că produsele, serviciile sau procesele
respectă legislația relevantă a Uniunii  Europene. Referințele standardelor armonizate
trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)2; 

(10) „deținător” înseamnă persoana fizică sau juridică care deține subprodusul asfalt obținut
pe șantier, de exemplu producătorul în cadrul procesului de producție și/sau utilizatorul
final în cadrul fabricii de PAR;

(11) „standarde  irlandeze”  (I.S.)  sunt  produse  de  organismul  național  de  standardizare
pentru Irlanda, National Standards Authority of Ireland (NSAI) (autoritatea irlandeză de
standardizare). NSAI a elaborat standarde irlandeze prin adoptarea anumitor standarde
europene (EN) în seria de standarde EN 13108 pentru mixturi asfaltice. Această serie de
standarde este împărțită în diverse  numere de părți care sunt legate de specificațiile
materialului  amestecului  bituminos specific,  de exemplu,  I.S.  EN 13108-Part  08 este
standardul irlandez adoptat din standardul european pentru partea 8 (asfalt recuperat)
din seria de standarde 13108 pentru mixturile asfaltice;

(12) „organism de certificare a sistemului  de management” înseamnă un organism care
deține un certificat de acreditare eliberat de Consiliul Național de Acreditare din Irlanda
(INAB) pentru a efectua certificarea sistemului de management în conformitate cu un
standard aprobat; 

1 Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) și Institutul 
European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI).
2 Sursa: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
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(13) „organism  notificat”  înseamnă  un  organism  care  deține  un  certificat  de  acreditare
eliberat de INAB3 pentru a efectua evaluarea și verificarea constanței sau performanței
(AVCP) în conformitate cu: 
a) standardele armonizate care intră în domeniul de aplicare al Regulamentelor privind

produsele pentru construcții (UE nr. 305/2011) și care urmează să fie recunoscut ca
(i) organism de certificare a produselor notificate și/sau (ii) organism de certificare
notificat pentru controlul producției în fabrică; și/sau

b) standardul irlandez pentru seria de standarde I.S. EN 13108 și standardele asociate,
inclusiv  standardul  I.S.  EN  13108-20  și  I.S.  EN  13108-21  și  care  urmează  să  fie
recunoscut ca (i) sistem de certificare a produselor și (ii) organism de certificare a
produselor notificate;

(14) „raport de neconformitate” înseamnă un raport documentat inițiat de persoana fizică
sau juridică aflată în posesia subprodusului care recunoaște mai întâi că un lot sau un
transport de subproduse nu respectă cerințele criteriilor naționale. Modelul prevăzut în
anexa IV este o cerință minimă privind conținutul pentru un raport de neconformitate;
Notă: un organism competent poate iniția un raport de neconformitate în cazul în care o
neconformitate este recunoscută, dar subprodusul se află în posesia unui producător, a
unui deținător sau a unui utilizator final.

(15) „pavaj” înseamnă o structură, compusă din unul sau mai multe straturi, pentru a ajuta
la trecerea traficului pe teren, de ex. un drum;

(16) „producător”  înseamnă  titularul  care  (i)  este  responsabil  cu  generarea/eliminarea
asfaltului obținut pe șantier în urma unei amenajări de pavaje și (ii) transferă asfaltul
obținut  pe  șantier  unui  alt  deținător  pentru  prima dată  ca  subprodus,  de exemplu,
contractant principal sau subcontractant în cadrul amenajării unui drum;

(17) „produs”  înseamnă  orice  material  creat  în  mod  deliberat  în  cadrul  unui  proces  de
producție. În multe cazuri, este posibil să se identifice unul (sau mai multe) produse
„primare”, acesta sau acestea fiind materialul (materialele) principal(e) produs(e), de
exemplu un drum modernizat/întreținut;

(18) „proces de producție” înseamnă un proces care produce în mod deliberat unul sau mai
multe produse primare, de exemplu un proces de întreținere a drumurilor care produce
un drum modernizat/întreținut;

(19) „reziduu de producție” înseamnă un material care nu este produs în mod deliberat într-
un proces de producție, dar care poate sau nu să fie un deșeu, de exemplu, asfaltul
obținut pe șantier, generat în urma procesului de modernizare/întreținere a drumurilor;

(20) „personal  calificat”  înseamnă  personalul  delegat  în  numele  producătorului  și/sau  al
utilizatorului final cu responsabilitate specifică conform criteriilor naționale și care este
calificat prin experiență sau formare pentru a îndeplini cerințele relevante ale criteriilor
naționale  prevăzute  în  anexa  I.  Producătorul  și/sau  utilizatorul  final  are
responsabilitatea finală pentru acțiunile realizate de personalul său calificat delegat și
pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor criteriilor naționale în numele său;

(21) „asfalt  recuperat  (AR)  este  asfaltul  obținut pe șantier  prelucrat,  adecvat  și  gata de
utilizare ca material constitutiv pentru mixturi asfaltice, după ce a fost testat, evaluat și
clasificat în conformitate cu: 
- standardul irlandez I.S. EN 13108-Partea 8 Asfalt recuperat atunci când este utilizat

ca intermediar de sinteză pentru mixturi asfaltice necesare pentru respectarea unui
standard armonizat sau

- cerințele relevante ale standardului irlandez I.S. EN 13108-Partea 8 atunci când sunt
utilizate  ca  intermediari  de  sinteză  pentru  mixturi  asfaltice,  necesare  pentru  a
îndeplini un standard irlandez, de exemplu, secțiunea 4.4 Asfalt recuperat din I.S. EN
13108-31 și

- eventualele cerințe mai stricte ale clienților;
3 În conformitate cu articolul 40.1 din Regulamentul privind produsele pentru construcții (Sursa: Procedurile irlandeze de notificare în scopul 
Regulamentului privind produsele pentru construcții (305/2011) (Guvernul Irlandei, iulie 2020).
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(22) „fabrică de pavaje din asfalt recuperat (PAR)” denumită și fabrică de PAR activă/fabrică
activă de PAR, este o fabrică în care asfaltul obținut pe șantier poate fi prelucrat în
materialul intermediar recuperat denumit asfalt și în care acest asfalt recuperat este, la
rândul său, utilizat pentru a produce mixturi asfaltice; În prezentul document, „fabrica
de pavaje din asfalt recuperat” va fi denumită „fabrica de PAR”.
Această descriere include: 

(i) fabrici de asfalt amestecat la rece, cald și/sau fierbinte;
(ii) fabrici de PAR mobile sau staționare;
(iii) fabrici  de  PAR  care  produc  mixturi  asfaltice  în  conformitate  cu  seria  standard

armonizată și/sau irlandeză I.S. EN 13108 și
(iv) orice  depozitare  de  asfalt  obținut  pe  șantier  efectuată  în  locații  de  stocare  a

produselor secundare prin satelit conectate sau asociate cu o fabrică de PAR se
află sub controlul sistemului de management acreditat al fabricii de PAR;

(23) „asfalt obținut pe șantier” înseamnă materialul care urmează să fie reciclat4, sub formă
de straturi rutiere de asfalt frezat sau ca plăci rupte de pe pavajele asfaltate. Acest
material poate fi, de asemenea, menționat în industrie ca material pentru PAR. 
Notă: „asfalt” este amestecul omogen de obicei de agregate grosiere și fine, agregat de
umplere și liant bituminos care este utilizat la construirea unui pavaj.

Secțiunea 3

Criterii pentru subprodusul asfalt obținut pe șantier.

Asfaltul  obținut  pe  șantier  este  considerat  subprodus  și  nu  deșeu  în  cazul  în  care,  la
transferul de la producător la un alt deținător, se demonstrează că sunt îndeplinite toate
condițiile următoare:
(1) procesul de producție care generează subprodusul asfalt obținut pe șantier respectă

criteriile stabilite în partea 1 din anexa I;
(2) expedierea subprodusului asfalt obținut pe șantier din procesul de producție respectă

criteriile stabilite în partea 2 din anexa I;
(3) calitatea  subprodusului  asfalt  obținut  pe șantier  din  procesul  de producție  respectă

criteriile stabilite în partea 3 din anexa I;
(4) acceptarea subprodusului asfalt obținut pe șantier în fabrica de PAR respectă criteriile

stabilite în partea 4 din anexa I;
(5) utilizarea ulterioară  a subprodusului  asfalt  obținut  pe șantier  la  fabricarea asfaltului

recuperat respectă criteriile stabilite în partea 5 din anexa I;
(6) calitatea asfaltului recuperat (produs intermediar), produs utilizând subprodusul asfalt

obținut pe șantier, respectă criteriile stabilite în partea 6 din anexa I;
(7) calitatea mixturilor asfaltice (produse finale), produse utilizând asfalt recuperat (produs

intermediar), respectă criteriile stabilite în partea 7 din anexa I;
(8) transmiterea informațiilor într-o formă și într-un format care pot fi stabilite de agenție

prin intermediul (notei (notelor) explicative relevante, al orientărilor, al unui registru
sau prin alte mijloace pentru a stabili dacă sunt îndeplinite criteriile de la punctele de
mai sus;

(9) producătorul  și utilizatorul final păstrează documente justificative, în vederea evaluării
de către  autoritatea  competentă  relevantă,  care  demonstrează  conformitatea,  după
caz,  cu  dispozițiile  criteriilor  naționale,  ale  Regulamentului  CLP,  ale  Regulamentului

4 Sursa: această interpretare provine din secțiunea 3.1.2 din standardul irlandez I.S. EN 13108-8, în care sensul termenului 
„reciclare” în acest caz nu este același cu sensul termenului „reciclare” din Directiva-cadru privind deșeurile. Prin urmare, 
termenul „reciclare” nu este utilizat în contextul prezentului document privind criteriile, deoarece reciclarea este o activitate 
specifică deșeurilor. În contextul prezentului document, acest termen poate fi interpretat ca „folosit ca materie primă în cadrul 
unei fabrici de pavaje din asfalt recuperat”. 
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REACH, ale reglementărilor privind produsele pentru construcții (după caz), ale seriei de
standarde  I.S.  EN 13108 și  ale  oricărei  alte  legislații  sau  orientări  relevante  pentru
subprodusul asfalt obținut pe șantier, asfaltul recuperat și mixturile asfaltice;

(10) producătorul a îndeplinit cerințele prevăzute în secțiunea 7 (Înregistrare); și
(11) producătorul, deținătorul și utilizatorul final trebuie să respecte cerințele prevăzute în

secțiunea 8 (Conformitatea).

Secțiunea 4

Declarația utilizatorului final

1. Utilizatorul final aprobă producătorul ca furnizor autorizat al subprodusului asfalt obținut
pe șantier din procesul de producție respectiv pentru fabrica sa de PAR pentru a fi utilizat
în  producția  de  asfalt  recuperat  și,  ulterior,  în  mixturi  asfaltice.  Utilizatorul  final
completează și semnează declarația utilizatorului final descrisă la punctul 2 ca dovadă că
a aprobat producătorul ca furnizor autorizat. 

2. Utilizatorul final emite, pentru ca subprodusul asfalt obținut pe șantier să fie obținut în
urma  unui  proces  de  producție,  o  declarație  a  utilizatorului  final  în  conformitate  cu
formatul prevăzut în anexa II. 

3. Utilizatorul  final  transmite  o  copie  a  declarației  inițiale  semnate  a  utilizatorului  final
producătorului  subprodusului  asfalt  obținut  pe  șantier.  Utilizatorul  final  păstrează
declarația  inițială  a  utilizatorului  final  timp  de  cel  puțin  trei  ani  sau  conform
instrucțiunilor prevăzute de reglementarea relevantă, după data semnării acesteia și o
pune la dispoziția autorităților competente sau a unui producător (producători) relevant
(relevanți), la cerere.

4. Producătorul anexează o copie a declarației utilizatorului final completate și  semnate,
primită  de  la  utilizatorul  final,  la  declarația  de  conformitate  originală  (a  se  vedea
secțiunea 5). 

5. Declarația utilizatorului final poate fi în format electronic.

Secțiunea 5

Declarația de conformitate

1. Producătorul emite, pentru fiecare lot de subprodus asfalt obținut pe șantier, o declarație
de  conformitate  în  formatul  prevăzut  în  anexa  III  (inclusiv  o  declarație  anexată  a
utilizatorului final, astfel cum se descrie în secțiunea 4 de mai sus).

2. Producătorul  transmite  o  copie  a  declarației  de  conformitate  originale  semnate
următorului deținător/următorilor deținători al/ai lotului de subprodus asfalt obținut pe
șantier și utilizatorului final. Producătorul păstrează declarația de conformitate originală
semnată  timp  de  cel  puțin  trei  ani  sau  în  conformitate  cu  dispozițiile  reglementării
relevante, după data emiterii acesteia și o pune la dispoziția autorităților competente și a
unui utilizator final relevant, la cerere.

3. Fabrica de PAR păstrează copia declarației de conformitate originale semnate timp de cel
puțin  trei  ani  sau  în  conformitate  cu  dispozițiile  reglementării  relevante,  după  data
emiterii acesteia și o pune la dispoziția autorităților competente și a unui utilizator final
relevant, la cerere.

4. Declarația de conformitate poate fi în format electronic.

Secțiunea 6
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Sistemul de gestionare

1. Producătorul  și  utilizatorul  final  instituie,  mențin  și  pun  în  aplicare  un  sistem  de
gestionare  adecvat  pentru  a  demonstra  conformitatea  cu  criteriile  menționate  în
secțiunea 3. 

2. Producătorul  și  utilizatorul final pun la dispoziție aceste sisteme de gestionare pentru
inspecție.

3. Sistemul de management al  producătorului include un set de proceduri  documentate
privind fiecare dintre următoarele aspecte:
(a) evaluarea unui proces de producție și a caracterului adecvat al acestuia ca sursă a

subprodusului  asfalt  obținut  pe  șantier  care  poate  îndeplini  criteriile  stabilite  în
secțiunea 3;

(b) stabilirea,  menținerea  și  monitorizarea  statutului  de  furnizor  autorizat  al
producătorului obținut de la utilizatorul final, astfel cum se prevede în partea 2 din
anexa I;

(c) evaluarea, investigarea, luarea de măsuri și urmărirea rapoartelor de neconformitate;
(d) monitorizarea calității  asfaltului  obținut  pe  șantier  rezultat  în  urma procesului  de

producție, astfel cum se prevede în părțile 1 și 3 din anexa I;
(e) prelucrarea  subprodusului  asfalt  obținut  pe  șantier,  dacă  este  necesar,  pentru  a

asigura  practica  industrială  normală  înainte  de  expedierea către  utilizatorul  final,
astfel cum se prevede în partea 1 din anexa I;

(f) completarea  și  semnarea  unei  declarații  de  conformitate,  inclusiv  a  declarației
corespunzătoare a utilizatorului final, astfel cum se prevede în partea 3 din anexa I;

(g) ținerea  evidenței  tuturor  documentelor  asociate  cu  subprodusul  rezultat  dintr-un
proces de producție, astfel încât să se demonstreze îndeplinirea cerințelor acestor
criterii;

(h) trasabilitatea loturilor și a transporturilor subprodusului, inclusiv cantitatea produsă
și expediată, de la procesul de producție până la fabrica de PAR;

(i) obținerea de feedback din partea utilizatorilor finali și/sau a autorităților competente
cu privire la conformitatea cu calitatea convenită a subprodusului asfalt obținut pe
șantier;

(j) revizuirea și îmbunătățirea sistemului de management;
(k) formarea personalului pentru a îndeplini cerințele criteriilor;
(l) îndeplinirea cerințelor de înregistrare.

4. Sistemul  de  management  al  utilizatorului trebuie  să  includă  un  set  de  proceduri
documentate privind fiecare dintre următoarele aspecte:
(a) evaluarea unui proces de producție și a caracterului adecvat al acestuia ca sursă a

subprodusului  asfalt  obținut  pe  șantier  care  poate  îndeplini  criteriile  stabilite  în
secțiunea 3;

(b) stabilirea,  menținerea  și  monitorizarea  statutului  de  furnizor  autorizat  al
producătorului, astfel cum se prevede în partea 2 din anexa I;

(c) completarea,  semnarea,  distribuirea și  înregistrarea unei  declarații  a  utilizatorului
final, astfel cum se prevede în partea 2 din anexa I;

(d) controlul de acceptare și cuantificarea transporturilor de subproduse care necesită
acces  la  fabrica  de  PAR și  ale  subprodusului  căruia  i  s-a  permis  accesul  și  este
descărcat în fabrica de PAR, astfel cum se prevede în partea 4 din anexa I;

(e) monitorizarea calității subprodusului asfalt obținut pe șantier expediat de producător
către fabrica de PAR, astfel cum se prevede în părțile 1 și 3 din anexa I;

(f) prelucrarea  subprodusului  asfalt  obținut  pe  șantier  pentru  a  asigura  o  practică
industrială  normală înainte de utilizarea în producția a asfaltului  recuperat,  astfel
cum se prevede în partea 5 din anexa I;

(g) carantină, separare și control al subproduselor neconforme; 
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(h) emiterea, evaluarea și urmărirea rapoartelor de neconformitate;
(i) întreruperea, revocarea, restabilirea și comunicarea statutului de furnizor autorizat al

producătorului, astfel cum se prevede în partea 4 din anexa I;
(j) monitorizarea calității asfaltului recuperat produs în fabrica de PAR din subprodusul

asfalt obținut pe șantier, astfel cum se prevede în partea 6 din anexa I;
(k) monitorizarea  calității  mixturilor  asfaltice  produse  în  fabrica  de  PAR  din  asfalt

recuperat, astfel cum se prevede în partea 7 din anexa I;
(l) ținerea evidenței tuturor documentelor asociate subprodusului, circulației și utilizării

acestuia, astfel încât să se demonstreze îndeplinirea cerințelor acestor criterii;
(m) trasabilitatea loturilor și a transporturilor subprodusului, inclusiv cantitatea acceptată

și utilizată în fabrica de PAR;
(n) obținerea de feedback din partea clienților, a autorităților competente și/sau a unui

organism  de  acreditare  a  produselor  cu  privire  la  conformitatea  cu  calitatea  a
mixturilor asfaltice;

(o) revizuirea și îmbunătățirea sistemului de management;
(p) formarea personalului pentru a îndeplini cerințele criteriilor;
(q) îndeplinirea cerințelor de înregistrare, dacă este necesar.

5. Utilizatorul  final  se asigură că furnizorul  autorizat de subproduse pune în aplicare un
sistem de gestionare care respectă cerințele prezentei secțiuni.

6. Sistemul de management al utilizatorului final trebuie să fie certificat de un organism de
certificare  a  sistemului  de  management  acreditat  de  Consiliul  național  de  acreditare
irlandez. Această certificare verifică dacă sistemul de management respectă cerințele
prezentei secțiuni. Verificarea se efectuează o dată la trei ani.

Secțiunea 7

Înregistrare 

1. Înainte de expedierea dintr-un proces de producție, un producător de asfalt obținut pe
șantier, în conformitate cu aceste criterii, înregistrează materialul în registrul public al
agenției sau în conformitate cu alte dispoziții ale agenției. Se efectuează o înregistrare
individuală pentru fiecare lot de asfalt obținut pe șantier produs în urma unui proces de
producție specific destinat expedierii către un utilizator final specific.

2. Producătorul prezintă informațiile de înregistrare în forma și formatul stabilite de agenție.

Secțiunea 8

Conformitatea
1. Producătorul,  deținătorul sau utilizatorul  final trebuie să se conformeze oricărei cereri

formulate de o autoritate competentă și/sau de o persoană autorizată în legătură cu
furnizarea dovezilor de conformitate cu aceste criterii sau cu eventualele cerințe asociate
cu aceste criterii, de exemplu, produse sau cerințe privind sănătatea și siguranța.

2. Orice persoană care furnizează unei persoane autorizate, unei autorități locale relevante
sau agenției informații care, din cunoștințele persoanei respective, sunt false sau induc
în eroare asupra unui aspect esențial, se face vinovată de săvârșirea unei infracțiuni.

Secțiunea 9

Intrare în vigoare
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Criteriile  naționale  privind  subprodusele  cu  numărul  de  referință  BP-N001/2023  sunt
disponibile pentru utilizare imediat după publicarea pe site-ul agenției.
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ANEXA I
Criterii pentru subprodusul asfalt obținut pe șantier

Criterii Cerințe  privind
automonitorizarea

Partea 1. Procesul de producție (amenajarea pavajului).

1  litera
(a)

Procesul de producție este o amenajare a pavajului
în  care scopul  principal  al  procesului  de producție
este  modernizarea/întreținerea  unui  pavaj  și  nu
producția de asfalt obținut pe șantier.

Producătorul  sau  personalul
calificat  desemnat  evaluează
amenajarea  pavajului  și
asigură îndeplinirea criteriului
1 litera (a).

1  litera
(b)

Asfaltul  obținut  pe  șantier  este  un  subprodus
rezultat din procesul de producție. 

Producătorul  sau  personalul
calificat  desemnat  evaluează
asfaltul  obținut  pe  șantier  și
asigură îndeplinirea criteriului
1 litera (b).

1  litera
(c)

Subprodusul trebuie să fie adecvat pentru utilizarea
directă ca materie primă într-o fabrică de PAR și să
nu  necesite  o  altă  prelucrare  decât  practica
industrială  normală,  adică  este  acceptabil  să  se
trateze mecanic asfaltul obținut pe șantier pentru a
descompune dimensiunea plăcilor de asfalt pentru a
se  asigura  că  acesta  este  furnizat,  după  cum s-a
convenit  cu  utilizatorul  final  în  conformitate  cu
secțiunea 2 de mai jos.

Producătorul  sau  personalul
calificat  desemnat  evaluează
asfaltul  obținut  pe  șantier  și
asigură îndeplinirea criteriului
1 litera (c).

Partea 2. Expedierea controlată a subprodusului asfalt obținut pe șantier.

2  litera
(a)

(i) Calitatea necesară a asfaltului obținut pe șantier
care  urmează  să  fie  expediat  către  fabrica  de
PAR  este  convenită  înainte  ca producătorul  să
expedieze asfaltul obținut pe șantier la fabrica de
PAR.

(ii) Producătorul trebuie să fie un  furnizor autorizat
de  asfalt  obținut  pe  șantier  pentru  fabrica  de
PAR,  înainte  de orice  acceptare  a  asfaltului
obținut pe șantier de la acest producător.

(i) Producătorul*  și
utilizatorul  final*  (fabrica
de  PAR)  trebuie  să
convină  asupra  calității
subprodusului  asfalt
obținut pe șantier.

(ii) Utilizatorul  final*
completează și  semnează
Declarația utilizatorului
final din  anexa  II  în
conformitate cu criteriul 2
litera  (b)  și  furnizează
producătorului  o  copie  a
acestui document semnat.

*  Sau  personalul  calificat
desemnat.

2  litera
(b)

Fabrica de PAR semnează o declarație a utilizatorului
final  numai  în  cazul  în  care  fabrica  sa  PAR poate
demonstra  îndeplinirea  cerințelor  formularului  de
declarație al utilizatorului final prevăzut în anexa II.

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
completează  și  semnează  o
declarație  a  utilizatorului
final, astfel cum se descrie la
criteriile 2 literele (a) și (b).

2  litera
(c)

Subprodusul asfalt  obținut pe șantier se expediază
către o fabrică de PAR numai în cazul în care: 
- producătorul a fost autorizat ca furnizor autorizat;

Producătorul  sau  personalul
calificat  desemnat  expediază
subprodusul  către  utilizatorul
final  numai  atunci  când
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Criterii Cerințe  privind
automonitorizarea

- producătorul  a  primit  de  la  utilizatorul  final  o
copie a declarației utilizatorului final completată
și semnată; și

- producătorul  a  înregistrat  lotul  subprodusului,
care  urmează  să  fie  expediat  din  procesul  de
producție, în registrul agenției.

aceste  criterii  și  criteriile
stabilite în secțiunile 3 și 7 au
fost îndeplinite.

2  litera
(d)

Eventualele rapoarte de neconformitate, astfel cum
sunt descrise în anexa IV, care au fost emise pentru
un  lot  sau  un  transport  de  subproduse  au  fost
semnate ca fiind complete și cu o decizie finală care
prevede  ca  producătorul,  în  calitate  de  furnizor
autorizat,  să  expedieze  lotul  de  subproduse  către
fabrica de PAR.

Producătorul  sau  personalul
calificat desemnat se asigură
că  orice  raport  de
neconformitate referitor la un
transport îndeplinește criteriul
2 litera (d).

Partea 3. Calitatea subprodusului asfalt obținut pe șantier din procesul de producție.

3  litera
(a)

Fiecare lot de subprodus asfalt obținut pe șantier nu
trebuie să conțină: 
- mixturi  asfaltice  care  conțin  gudron  de  huilă

(codul din lista deșeurilor5 17 03 01*).
- gudron de huilă și produse gudronate (codul din

lista deșeurilor 17 03 03*).

Producătorul  sau  personalul
calificat  desemnat
contactează  persoana
responsabilă  de  amenajarea
pavajului  pentru  a  verifica
dacă criteriul 3 litera (a) este
îndeplinit. 

3  litera
(b)

Calitatea  lotului  de  subprodus  asfalt  obținut  pe
șantier  din  procesul  de  producție  trebuie  să
îndeplinească cerințele fabricii de PAR, astfel cum s-
a convenit la punctul 2 litera (a) de mai sus. 
În  cazul  în  care  producătorul  constată  faptul  că
cerințele  din  secțiunea  2  litera  (a)  nu  au  fost
îndeplinite,  producătorul  emite  un  raport  de
neconformitate, astfel cum este descris în anexa IV,
și  nu expediază acest material  ca subprodus până
când  nu  sunt  îndeplinite  cerințele  din  secțiunea 2
litera (d). 

Producătorul  sau  personalul
calificat desemnat finalizează
evaluările  necesare  pentru  a
se asigura că criteriul 3 litera
(b) a fost îndeplinit.

3
litera (c)

Declarația  de  conformitate din  anexa  III  se
completează integral pentru fiecare lot de subprodus
și  se  semnează  astfel  cum  a  fost  aprobat  de
producător  înainte  de expedierea  oricăror
transporturi de subprodus din procesul de producție.

Producătorul  sau  personalul
calificat desemnat finalizează
evaluările  necesare  pentru  a
se asigura că criteriul 3 litera
(c) a fost îndeplinit.

3  litera
(d)

Producătorul  transmite  o  copie  a  declarației  de
conformitate  semnate  în  original,  astfel  cum  se
descrie  în  secțiunea  3  litera  (c),  următorului
deținător al transportului de subprodus asfalt obținut
pe șantier. Aceasta ar putea fi: (i) un transportator
și/sau (ii) fabrica de PAR.
Titularul  responsabil  cu  expedierea  transportului
către  fabrica  de  PAR  se  asigură  că  o  copie  a
declarației de conformitate originale semnate a fost
transmisă fabricii de PAR.

Producătorul  sau  personalul
calificat  desemnat  sau
titularul  finalizează evaluările
necesare pentru a se asigura
că criteriul 3 litera (d) a fost
îndeplinit.

5 Lista codurilor deșeurilor provine din „Clasificarea deșeurilor – Lista deșeurilor și Determinarea faptului dacă deșeurile sunt 
periculoase sau nepericuloase” (EPA, 2018) (2019--FULL-template.pdf (epa.ie)).
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Criterii Cerințe  privind
automonitorizarea

Partea 4. Acceptarea subprodusului asfalt obținut pe șantier la fabrica de PAR.

4  litera
(a)

Fabrica de PAR acceptă în fabrica sa asfaltul obținut
pe șantier numai de la un furnizor autorizat care a
înregistrat subprodusul în registrul agenției. 

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
final  efectuează  inspecțiile
necesare pentru a se asigura
că criteriul 4 litera (a) a fost
îndeplinit.

4  litera
(b)

Transporturile de subprodus asfalt obținut pe șantier
sunt acceptate în fabrica de PAR numai în cazul în
care  o  copie  a  unei  declarații  de  conformitate
completate și semnate a fost transmisă utilizatorului
final  și  îndeplinește  cerințele  procedurale  pentru
inspecția și acceptarea subprodusului primit. 

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
final  efectuează  inspecțiile
necesare pentru a se asigura
că criteriul 4 litera (b) a fost
îndeplinit.

4
litera (c)

Loturilor  de  subprodus  asfalt  obținute  pe  șantier
care  nu trece inspecția  fabricii  de PAR descrisă  la
punctul 4 literele (a) și (b) de mai sus li  se refuză
intrarea în fabrica de PAR și se emite un raport de
neconformitate, astfel cum este descris în anexa IV,
urmărit  până  la  închidere,  înscris  în  jurnal,
înregistrat și evaluat ca parte a revizuirii  statutului
de furnizor autorizat al unui producător.

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
final  efectuează  inspecțiile
necesare pentru a se asigura
că criteriul  4 litera (c) a fost
îndeplinit.

4  litera
(d)

Numai subprodusul asfalt obținut pe șantier: 
(i) care a îndeplinit cerințele de la punctul 4 literele

(a) și (b); și 
(ii) a cărui greutate a fost înregistrată la intrarea în

fabrica  de  PAR  într-un  jurnal  de  bord  care
prevede  trasabilitatea  completă  a  lotului  și  a
transportului,

se descarcă dintr-un vehicul la o fabrică de PAR. 

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
final  efectuează  inspecțiile
necesare pentru a se asigura
că criteriul 4 litera (d) a fost
îndeplinit.

4  litera
(e)

Subprodusul  descărcat  este  inspectat  în
conformitate  cu  o  procedură  de  inspecție  și
acceptare a subproduselor de intrare.

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
final  efectuează  inspecțiile
necesare pentru a se asigura
că criteriul 4 litera (e) a fost
îndeplinit.

4  litera
(f)

Subprodusele  descărcate  care  nu  trec  inspecția
efectuată în conformitate cu criteriul 4 litera (e) sunt
plasate în carantină și tratate ca deșeu. Utilizatorul
final emite un raport de neconformitate, astfel cum
este descris în anexa IV, urmărit până la închidere,
înscris  în  jurnal,  înregistrat  și  evaluat  ca  parte  a
revizuirii  statutului  de  furnizor  autorizat  al  unui
producător.

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
se  asigură  că  cerințele
criteriului  4  litera  (f)  au  fost
îndeplinite.

4  litera
(g)

- Încărcăturile  primite  de  la  producătorii  care  nu
trec inspecțiile fabricii de PAR descrise la punctul
4 literele (a), (b) și (e) se monitorizează. 

- Rapoartele  de  neconformitate  menționate  la
punctul 4 literele (c) și (f) se monitorizează.

- Rezultatele  acestei  monitorizări  prevăzute  mai

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
se  asigură  că  cerințele
criteriului  4 litera (g)  au fost
îndeplinite.
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Criterii Cerințe  privind
automonitorizarea

sus  sunt  utilizate  pentru  a  determina  statutul
producătorilor de furnizori autorizați.

- Statutul  de  furnizor  autorizat  al  producătorilor
care  nu  pot  îndeplini  cerințele  convenite  la
punctul 2 litera (a) de mai sus este întrerupt sau
revocat.  Această  modificare  a  statutului  se
comunică producătorului verbal și în scris. 

- Loturile  de  subprodus  nu  sunt  acceptate  de
producătorii  cărora  li  s-a  întrerupt  sau  retras
statutul de furnizor autorizat.

- O  nouă  declarație  a  utilizatorului  final  se
semnează și se eliberează producătorului pentru
a  confirma  schimbarea  statutului  de  furnizor
autorizat  în  cazul  în  care  statutul  de  furnizor
autorizat  al  unui  producător  a  fost  revocat
anterior.

Partea 5. Utilizarea ulterioară a subprodusului asfalt obținut pe șantier la fabricarea
asfaltului recuperat în fabrica de PAR.

5  litera
(a)

Practica  industrială  normală  se  utilizează  numai
atunci  când  se  prelucrează  subprodusul  asfalt
obținut  pe  șantier  acceptat  de  producător,  adică
este acceptabil  să se trateze mecanic subprodusul
asfalt  obținut  pe  șantier  pentru  a  se  asigura  că
acesta  este  furnizat  în  procesul  de  producție  a
asfaltului recuperat într-o formă consecventă.

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
evaluează asfaltul  obținut pe
șantier  și  se  asigură  că
criteriul  5  litera  (a)  este
îndeplinit.

5  litera
(b)

Subprodusul  asfalt  obținut  pe  șantier  care  este
asociat cu: 
- un raport deschis de neconformitate; sau
- un  raport  de  neconformitate  închis  care  nu

prevede ca  asfaltul  obținut  pe  șantier  să  fie
utilizat la fabricarea asfaltului recuperat;

nu  se  utilizează pentru  fabricarea  de  asfalt
recuperat sau mixturi asfaltice.
Alternativ, asfaltul obținut pe șantier asociat cu un
raport  de  neconformitate  închis  care  prevede ca
asfaltul  obținut  pe  șantier  să  fie  utilizat  pentru
fabricarea asfaltului recuperat trebuie utilizat pentru
fabricarea  asfaltului  recuperat  sau  a  mixturilor
asfaltice.

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
se  asigură  că  cerințele
criteriului  5 litera (b)  au fost
îndeplinite.

Partea  6.  Calitatea  asfaltului  recuperat  (produs  intermediar  )  fabricat  utilizând
asfaltul obținut pe șantier (subprodus) la fabrica de PAR.

6  litera
(a)

Asfaltul  recuperat  produs  trebuie  să  îndeplinească
cerințele părții relevante a unui standard armonizat
și/sau  a  unui  standard  irlandez  din  seria  (I.S.)  EN
13108  care  se  referă  la  calitatea  asfaltului
recuperat, de exemplu. 
- I.S. EN 13108-08 Asfalt recuperat în cazul în care

asfaltul  recuperat  este utilizat  pentru fabricarea
mixturilor asfaltice la un standard armonizat; sau

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
se  asigură  că  cerințele
criteriului  6 litera (a)  au fost
îndeplinite.
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- aspectele  relevante  ale  standardului  I.S.  EN
13108-08 în cazul în care asfaltul recuperat este
utilizat pentru fabricarea mixturilor asfaltice la un
standard  irlandez,  cum ar  fi  standardul  I.S.  EN
13108-31 și 

- eventualele cerințe mai stricte ale clienților.
Controalele producției din fabrică trebuie îndeplinite,
după  cum  este  necesar,  în  conformitate  cu
standardul I.S. EN 13108-21.

6  litera
(b)

Asfaltul recuperat descris la punctul 6 litera (a) se
utilizează  pentru  a  produce  mixturi  asfaltice  care
sunt  produse  finale care  îndeplinesc  cerințele  din
partea 7 de mai jos.

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
se  asigură  că  cerințele
criteriului  6 litera (b)  au fost
îndeplinite.

Partea  7.  Calitatea  mixturilor  asfaltice  (produs  final)  fabricate  utilizând  asfalt
recuperat (produsul intermediar) la fabrica de PAR.

7  litera
(a)

Certificare:
Înainte  de orice  producție  de  produse  finite  în
conformitate cu aceste criterii naționale, unei fabrici
de PAR trebuie să i se fi eliberat:
(i) un certificat de control al producției în fabrică în

conformitate  cu standardul  I.S.  EN 13108-21 și
certificarea  produsului,  de  către  organismul
notificat  relevant,  pentru  orice  produs  final
fabricat  în  conformitate  cu  seria  de  standarde
armonizate (I.S.) EN 13108.

și/sau
(ii) un  certificat  de  produs  eliberat  în  cadrul  unui

sistem de  certificare  a  produselor  de  către  un
organism  notificat  relevant  care  demonstrează
că  produsele  finite  fabricate  sunt  conforme  cu
controalele relevante prevăzute în standardul I.S.
EN  13108-21  și  cu  partea  (părțile)  relevantă
(relevante) din  standardul irlandez seria I.S. EN
13108. 

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
se  asigură  că  cerințele
criteriului  7 litera (a)  au fost
îndeplinite.

7  litera
(b)

Mixturile  asfaltice  produse care  utilizează  asfalt
recuperat  ca  constituent  trebuie  să  îndeplinească
cerințele  de la punctele (i)  și/sau (ii)  descrise  mai
jos.
(i) Produse  finite  fabricate  la  un  standard  

armonizat, inclusiv:
- controalele  producției  din  fabrică,  conform

cerințelor I.S. EN 13108-21; 
- nivelurile minime de performanță stabilite în

Recomandarea  standard  (S.R.)  28
Recomandare pentru utilizarea și punerea în
aplicare a mixturilor asfaltice din seria I.S. EN
13108 – Specificații privind materialele, după
caz; și

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
se  asigură  că  cerințele
criteriului  7 litera (b)  au fost
îndeplinite.
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Criterii Cerințe  privind
automonitorizarea

- cerințele  părții  relevante  din  seria  standard
armonizată  (I.S.)  EN  13108  și  eventualele
cerințe mai stricte ale clienților.

(ii) Produse  finite  fabricate  în  conformitate  cu  un  
standard irlandez adoptat pe baza unui standard
european, inclusiv:
- controalele producției din fabrică, astfel cum

sunt prevăzute în conformitate cu standardul
I.S. EN 13108-21; și

- cerințele  părții  relevante  din  seria  standard
irlandeză I.S. EN 13108 și eventualele cerințe
mai stricte ale clienților.

7
litera (c)

Mixturile asfaltice descrise la punctul 7 literele (a) și
(b)  trebuie să îndeplinească  toate celelalte cerințe
ale produsului înainte ca acestea să fie introduse pe
piață.

Utilizatorul  final  sau
personalul  calificat  desemnat
se  asigură  că  cerințele
criteriului  7 litera (c)  au fost
îndeplinite.
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ANEXA II
Declarația utilizatorului final menționată în secțiunea 4

Declarația utilizatorului final Declarația nr.: 
<<Numărul  secvențial  astfel  cum
este  menținut  de  utilizatorul
final>>6

Numărul de pagini:
<<Nr. de pagini X/Nr.
total>>

Declarăm că suntem utilizatorul final, iar următoarele detalii sunt corecte:

1. Detaliile  utilizatorului
final:

(a) Denumirea
organizației/societății:

(b) Numele  persoanei  de
contact:

(c) Adresa:

(d) Număr de telefon:

(e) E-mail:

(d) Detaliile  personalului
calificat  delegat  al
utilizatorului final:

Nume:

Număr  de
telefon:

E-mail:

Noi,  utilizatorul  final,  solicităm  subprodusul  asfalt  obținut  pe  șantier  de  la  următorul
producător:

2. Detaliile
producătorului:

(a) Denumirea
organizației/societății:

(b) Numele  persoanei  de
contact:

(c) Număr de telefon:

(d) E-mail:

(e) Adresa  procesului  de
producție:

(d) Descrierea  procesului  de
producție:

<<  de  exemplu,  frezarea  suprafeței  drumului  asfaltat,
pentru  contractantul  principal  la  amenajarea...,  între
locațiile  X  și  Y  de  pe  drumul  național  nr.  N55  pentru  a
facilita modernizarea/întreținerea drumului.>>

3. Noi,  utilizatorul  final,  avem convingerea că subprodusul asfalt  obținut pe șantier din
procesul de producție de mai sus va îndeplini cerințele criteriilor naționale de subprodus
BP-N001/2023  și cerințele privind materiile  prime ale utilizatorului  nostru  final,  dacă
este furnizat la nivelul de calitate convenit cu producătorul.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

6 Notă: textul portocaliu este doar explicativ, vă rugăm să ștergeți acest text înainte de utilizare.
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Declarația utilizatorului final Declarația nr.: 
<<Numărul  secvențial  astfel  cum
este  menținut  de  utilizatorul
final>>

Numărul de pagini:
<<Nr. de pagini X/Nr.
total>>

4. Noi, utilizatorul final, am aprobat producătorul ca furnizor autorizat de subprodus asfalt
obținut pe șantier din procesul de producție menționat mai sus.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

5. Noi,  utilizatorul  final,  vom  permite  ca  numai  subprodusul  asfalt  obținut  pe  șantier
acceptat la fabrica de RAP să fie utilizat în aceeași fabrică de RAP pentru a produse
asfalt recuperat. 
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

6. Noi, utilizatorul final, suntem convinși că utilizarea acestui subprodus asfalt obținut pe
șantier  ca  materie  primă  în  cadrul  fabricii  de  PAR  va  permite  producția  de  asfalt
recuperat  care îndeplinește cerințele secțiunii  3 și  ale anexei I la Criteriile naționale
privind subprodusele nr. BP-N001/2023.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

7. Putem confirma următoarele controale la fabrica de PAR:

Măsură de control: Elemente de probă:

(a) Autorizația de planificare a fost  obținută
prin (bifați după caz):
 Autorizația  de  planificare  a  fost

acordată, care prevede producerea de
asfalt recuperat și mixturi asfaltice.

SAU

Numărul  de
referință:

Data expirării:

 Membrii  Consiliului  au  examinat  un
raport de amenajare din partea a 8-a
pentru această amenajare.

(b) Este  necesară  licența  pentru  Legea
privind poluarea aerului (bifați, după caz):

Da: Nu:

Dacă  da,  detalii  privind  licența  pentru
Legea privind poluarea aerului:

Numărul  de
referință:

Data expirării:

(c) Sistemul  de  management  al  fabricii  de
PAR a  fost  verificat  de  un  organism de
certificare  a  sistemului  de  management
pentru  a  îndeplini  cerințele  criteriilor
naționale în ultimii 3 ani (bifați după caz). 

Da: Nu: 

Verificat de:

Data  ultimei
verificări:

(d) Opțiunea 1 și/sau opțiunea 2 de completat:

(d) Opțiunea  1  –  Cerințe  privind
producția la standarde armonizate:
(i) Mixturile  asfaltice  produse  din  asfalt

recuperat  îndeplinesc  cerințele  unui
standard  armonizat; din  seria  EN
13108 (a se bifa, după caz).

Da: Nu: 

(ii) Următoarea  este  o  listă  a  numerelor hEN 13108 Numărul (numerele) părții:
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Declarația utilizatorului final Declarația nr.: 
<<Numărul  secvențial  astfel  cum
este  menținut  de  utilizatorul
final>>

Numărul de pagini:
<<Nr. de pagini X/Nr.
total>>

de părți din seria standard armonizată
EN 13108 la care sunt produse mixturi
asfaltice în fabrica de PAR.

<<Exemplu:
I.S. EN 13108 – Părțile 01 și 07>>

(iii)Fabrica de PAR a fost certificată de un
organism notificat și a primit: 
- o  certificare  de  control  al

producției în fabrică notificate
care  indică  faptul  că  au  fost
aplicate  toate  dispozițiile  privind
atestarea  controlului  producției  în
fabrică  descrise  în  anexa  ZA  la
standardele  armonizate  (I.S.)  EN
13108  pentru  părțile  specifice
enumerate  la  punctul  (ii)  de  mai
sus; 

- o  certificare  a  produsului
notificat pentru  toate  produsele
finale  produse în  fabrică  utilizând
ca constituent asfaltul recuperat.

Certificare de control  al  producției  în
fabrică:

Numărul  de
referință: 

Emis de către: 

Data emiterii: 

Data expirării: 

Certificarea produsului:

Numărul  de
referință: 

Emis de către: 

Data emiterii: 

Data expirării: 

(d) Opțiunea  2  –  Cerințe  privind
producția  în  conformitate  cu
standardele irlandeze:
(i) Mixturile  asfaltice  produse  din  asfalt

recuperat  îndeplinesc  cerințele  unui
standard  irlandez din  seria  I.S.  EN
13108 (a se bifa, după caz).

Da: Nu: 

(ii) Următoarea  este  o  listă  a  numerelor
de  părți  din  seria  de  standarde
irlandeze  I.S.  EN  13108  la  care  sunt
produse  mixturi  asfaltice  în  cadrul
fabricii de PAR.

I.S. EN 13108 Numărul (numerele) părții:

<<Exemplu:
I.S. EN 13108-Partea 31>>

(iii)Fabricii  de  PAR  i  s-a  eliberat  un
certificat  în  cadrul  unui  sistem  de
certificare  a  producției  de  către  un
organism  notificat  care  enumeră
partea  specifică  a  standardului
irlandez I.S.  EN 13108 menționată  la
punctul (ii) de mai sus. 

Da: Nu: 

Certificat eliberat 
de: 

Data emiterii:

Data expirării:

8. În plus, declarăm că, dacă este cazul, dorim:
 să întrerupem temporar aprovizionarea producătorului cu subprodus la fabrica de

PAR; sau
 să revocăm definitiv statutul de furnizor autorizat al producătorului în conformitate

cu prezenta Declarație a utilizatorului final; sau
 să nu mai solicităm subprodus pentru a fi utilizat în producția de asfalt recuperat,

Vom contacta producătorul verbal și în scris și vom actualiza modificarea statutului de
furnizor aprobat al producătorului în registrul agenției, după caz, cu aceste informații. 



Asfalt obținut pe
șantier

BP-N001/2023

Declarația utilizatorului final Declarația nr.: 
<<Numărul  secvențial  astfel  cum
este  menținut  de  utilizatorul
final>>

Numărul de pagini:
<<Nr. de pagini X/Nr.
total>>

Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐
Suntem de acord  ca  producătorul,  EPA și  orice  alt  organism competent  relevant  să
copieze  această  declarație  pentru  uz  propriu,  să  o  pună  la  dispoziția  personalului
relevant și să o pună la dispoziția publicului pe site-ul EPA.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

Numele companiei  utilizator
final:

Contact  utilizator  final,
nume tipărire:

Contact  utilizator  final,
semnătură:

Data:
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ANEXA III
Declarație de conformitate cu criteriile privind subprodusele menționate în

secțiunea 5

Declarație de conformitate a 
subprodusului

Declarația nr.: 
<<Numărul secvențial 
astfel cum este menținut 
de producător>>7

Numărul de pagini:
<<Nr. de pagini X/Nr.
total>>

1. Producătorul subprodusului asfalt obținut pe șantier

(a) Denumirea  societății/organizației
producătoare:

(b) Datele  de  contact  ale
producătorului:

(c) Numărul  de  telefon  al
producătorului:

(d) Adresa  de  e-mail  a
producătorului:

(e) Datele privind personalul calificat
desemnat de producător:

Nume:

Număr  de
telefon:

E-mail:

2. Procesul de producție

(a) Descrierea  procesului  de
producție,  și  anume  amenajarea
pavajului:

(b) Adresa procesului de producție:

(c) Coordonatele  rețelei  care  se
referă  la  amplasarea  procesului
de producție:

Punct de plecare: N___ E___
Punct final:       N___ E___

(d) La prezenta declarație a fost atașată o hartă a procesului de producție, care indică
limita amplasamentului din care subprodusul asfalt obținut pe șantier a fost generat: 
Bifați pentru a confirma atașamentul hărții ☐

(e) Subprodusul asfalt obținut pe șantier a rezultat din lucrări de îmbunătățire a pavajului,
care fac parte integrantă din întregul proces de producție.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

(f) Producătorul subprodusului asfalt obținut pe șantier aplică un sistem de gestionare
care respectă cerințele secțiunii 3 din criteriile naționale.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

3. Subprodus asfalt obținut pe șantier din procesul de producție.

(a) Substanța  sau  obiectul  este  subprodusul  asfalt  obținut  pe  șantier,  un  reziduu  de
producție  rezultat  din  procesul  de  producție  menționat  anterior  și  nu scopul
(scopurile) principal(e) al(e) procesului de producție.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

(b) Cantitatea totală de subprodus asfalt obținut pe șantier
estimată care  urmează să fie generată din procesul  de

7 Notă: textul portocaliu este doar explicativ, vă rugăm să ștergeți acest text înainte de utilizare.
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Declarație de conformitate a 
subprodusului

Declarația nr.: 
<<Numărul secvențial 
astfel cum este menținut 
de producător>>

Numărul de pagini:
<<Nr. de pagini X/Nr.
total>>

producție: ________________m3

Cantitatea totală de subprodus asfalt obținut pe șantier
estimată care  urmează  să  fie  expediată  ca  lot către
utilizatorul  final  specific,  în  conformitate  cu  prezenta
declarație de conformitate:

________________m3

Cantitatea  maximă  estimată care  va  fi  expediată
utilizatorului final per transport:  ________________m3

Înregistrările din jurnalul de bord al subproduselor pot fi menționate pentru cantitatea
estimată  de  subprodus  generată  în  cadrul  unui  proces  de  producție  și  pentru
cantitatea expediată per transport unui utilizator final.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

(c) Producătorul a  verificat cu o persoană competentă în cadrul  procesului de producție
că pavajul nu conține:
- mixturi asfaltice care conțin gudron de huilă (codul din lista deșeurilor 17 03 01*);

sau
- gudron de huilă și produse gudronate (codul din lista deșeurilor 17 03 03*).

Se înregistrează numele persoanei  competente care  a  efectuat  această  verificare:
____________________
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

(d) Subprodusul asfalt obținut pe șantier generat în procesul de producție și expediat unui
utilizator  final  este  adecvat  pentru  utilizare  directă la  fabrica  de  PAR  fără nicio
prelucrare ulterioară, alta decât practica industrială normală.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

(e) Subprodusul  asfalt  obținut  pe  șantier  îndeplinește  cerințele  criteriilor  naționale  și
eventualele cerințe suplimentare ale utilizatorului final convenite între producător și
utilizatorul final ca parte a procesului de furnizare aprobat.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

4. Statutul furnizorului aprobat și declarațiile utilizatorului final

(a) O copie a Declarației utilizatorului final completată și semnată de utilizatorul final a
fost anexată la prezenta declarație pentru a confirma statutul de furnizor autorizat al
producătorului.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

5. Cerințe generale

(a) Lotul  de  subprodus  asfalt  obținut  pe  șantier  și  lotul  (transporturile)  în  cauză
îndeplinesc  criteriile  menționate  în  secțiunea  3  din  Criteriile  naționale  privind
subprodusele nr. BP-N001/2023.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

(b) Producătorul  confirmă  conformitatea  cu  Regulamentul  REACH  în  ceea  ce  privește
subprodusul asfalt obținut pe șantier.

Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

(c) Lotul  de  subprodus  asfalt  obținut  pe  șantier  îndeplinește  toate  celelalte  cerințe
aplicabile acestui  tip  de material,  fiind introdus pe piață și/sau utilizat  ca materie
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Declarație de conformitate a 
subprodusului

Declarația nr.: 
<<Numărul secvențial 
astfel cum este menținut 
de producător>>

Numărul de pagini:
<<Nr. de pagini X/Nr.
total>>

primă într-o fabrică de PAR, înainte de expedierea din procesul de producție.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

(d) Detaliile  privind  subprodusele  specifice  acestei  declarații  au  fost  prezentate  în
registrul public al agenției în conformitate cu secțiunile 3 și 7 și cu anexa I partea 2
litera (c) la criteriile naționale.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

(e) Copia  originală  a  declarației  semnate  va  fi  păstrată  ca  parte  a  înregistrării
subprodusului producătorului, iar o copie a originalului va fi transmisă împreună cu
fiecare lot secundar expediat unui utilizator final pentru a se adăuga la înregistrarea
subprodusului  al  utilizatorului  final.  Evidențele  vor  fi  păstrate  și  puse la  dispoziție
pentru inspecție în conformitate cu criteriile naționale.
Bifați pentru a confirma declarația de mai sus ☐

6. Declarația producătorului

(a) Certific faptul că informațiile de mai sus sunt complete și corecte, după cunoștințele
mele:

Producător, denumirea societății 
(imprimare):

Producător, sigiliu al societății:

Producător, denumire tipărită:

Producător, semnătură:

Data:
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ANEXA IV 

Raport de neconformitate (NCR)8

Număr NCR: <<Exemplu:  NCR
001/2023>>9

Numărul
de pagini:

<<Nr.  de  pagini  X/Nr.
total>>

Data emiterii NCR:

Emis de: □ Producător10 □  Utilizatorul
final/fabrica de PAR11

□ Alte dispoziții12

Numele  emitentului
(imprimare):

Descrierea neconformității cu criteriile naționale:

Declarația de conformitate nr.:

Instrucțiuni inițiale din partea emitentului privind segregarea și carantina subprodusului: 

Instrucțiunea
inițială:

Semnătura
emitentului:

Data:

Acțiuni corective întreprinse:

1. <<listă acțiuni întreprinse pentru a corecta neconformitatea>>
2.

Acțiune (acțiuni) preventivă (preventive) întreprinsă (întreprinse):

1. <<listă de acțiuni întreprinse pentru a preveni reapariția neconformității>>
2.

Decizia finală a emitentului NCR (bifați, după caz):

Decizie finală – în ceea ce privește transportul subprodusului: 
 Transportul este adecvat pentru expediere/acceptare/utilizare ca subprodus.
 Transportul nu este adecvat pentru expediere/acceptare/utilizare ca subprodus.
Decizie finală – în ceea ce privește statutul de furnizor autorizat: 
 Statutul furnizorului aprobat rămâne valabil;
 Statutul de furnizor aprobat a fost întrerupt.
 Statutul de furnizor aprobat a fost revocat.

Semnătura
emitentului: 

Data:

Comunicarea finală emisă:

Decizia luată mai sus a fost comunicată din partea _<<a se introduce numele emitentului >>_
către  _<<a se  introduce  numele  producătorului  sau  al  utilizatorului  final>>_ la  __<<a se
introduce data>>__, cu evidența comunicării atașată ca referință.

Semnătură NCR ca fiind complet:

8 Notă: acest document este un model. Dacă se utilizează un alt formular NCR, acesta trebuie să înregistreze datele de mai sus 
ca cerință minimă.
9 Notă: textul portocaliu este doar explicativ, vă rugăm să ștergeți acest text înainte de utilizare.
10 Un producător utilizează un NCR pentru neconformitățile produselor secundare identificate la amenajarea pavajului sau în 
timpul expedierii către utilizatorul final, în cazul în care expedierea se află sub controlul producătorului.
11 Un utilizator final/fabrică de PAR emite o NCR pentru neconformitățile produselor secundare identificate la fabrica de PAR 
sau în timpul expedierii către utilizarea finală, în cazul în care expedierea se află sub controlul utilizatorului final.
12 Un executor judecătoresc sau o altă autoritate competentă relevantă emite o NCR pentru neconformitățile subprodusului 
identificate fie la amenajarea pavajului, fie la fabrica de PAR, fie în legătură cu un transport ulterior expedierii în tranzit către o 
fabrică de PAR.
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Semnătura
emitentului:

Data:
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